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-Sutura quirdrgica monofilamento no absorbible, de color Azul.

-Esta compuesta por Polipropileno.

-Alta resistencia a la fension durante periodos largos, por lo que es conveniente en procedi-
mientos que requieran de una resistencia elevada por un tiempo prolongado.

-Es mucho mas flexible que ofras suturas, de facil manejo y por su alta resistencia tensil y
elongacion confrolada, es una sufura capaz de asegurar la aproximacion de los bordes del
tejido hasta su cicatrizacion.

-Minima reaccion tisular

-Se utiliza de preferencia en zonas infectadas o inflamadas.

-Minima friccion producida al paso por los tejidos.

-Buenas propiedades de manipulacién Anudado facil y seguro.

-Ausencia de capilaridad.

- Indicado en cirugia general, ortopedia, oftalmologia, estomatologia, reparacion de hemias,
sutura de nervios, sutura vascular y sutura de fendones. Paso suave a fravés de los tejidos,
nuestras agujas estdn hechas para reducir el frauma y dolor al minimo.
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- Sutura quirdrgica monofilamento.

- Estd compuesta por copolimero de glicélido y epsiloncaprolactina.

- Tiene gran fuerza de tension y seguridad del nudo.

- Refencion de la fuerza fensil aproximadamente 50 y 60% al final de la primera semana
y 30% al final de la segunda semana. Pierde su fuerza tensil aproximadamente a las tres
semanas.

- Tiene un tiempo de absorcion aproximado entre 91-119 dias. Se absorbe por hidrélisis.

- Indicado en intervenciones que necesitan una Fuerza tensil inicial alta, disminuyendo a los
14 dias después de la infervencion entre las indicaciones se incluyen el cierre subcuficular,
aproximacion y ligadura de tejidos suaves, como serian los casos del fracto urinario, anastfo-
mosis, vias biliares o suturas intradérmicas. No estd recomendado su uso en un tejido neural,
cardiovascular, offaimico y microcirugias.

- Paso suave a través de los fejidos.

- Nuevas agujas, con mejor biselado, mayor resistencia a la fatiga.

- Producto fabricado en la U.E
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-Sutura quirdrgica monofilamento.

- Esta compuesta de poliéster monofilamento, Formula molecular (C4H603) N. Es un polimero
a partir de poly(p-dioxanona). Sin recubrimiento.

-Se presenta en color violeta, en sobre individual, esterilizado por éxido de etileno.

-La sutura se absorbe por los fejidos fravés de la degradacion por hidrdlisis y seria absolu-
tamente absorbida entre 180 y 210 dias.

- Presenta mayor resistencia a la fraccion que ofras suturas . Se mantiene la fuerza tensil al-
rededor del 90% en la primera semana, alrededor del 75% en la segunda semana, llegando
hasta un 50% a los 42 dias

-Tiene una reaccién tisular minima, ausencia de capilaridad, paso suave por los tejidos.
-Excepcional deslizamiento y fuerza tensil, ausencia de efecfo mecha, baja memoria de forma.
-Seguridad en el anudado, con una alfa resistencia a la rotura.

- La aguja estd fabricada en acero inoxidable de alta calidad para una aplicacion quirdrgica.
-Uso cirugia general,; especialmente cuando se necesita un soporte prolongado de los bor-
des de la herida. tejidos suaves como cardiovasculares(anastomosis en arferias y venas),
ginecoldgico(Utero), urologia(vejiga), orfopedia (ligamentos, fendones),estomatologia, sutura
de fejidos de cicatrizacion lenta (fascias, tendones), cierre de pared abdominal, cierre de
anasfomosis intestinales. Especial en cirugias en animales con cicatrizacion refardada, inmu-
nodeprimido, diabetes, edad avanzada u obesidad.
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- Sutura sintética multifilamento absorbible de acido poliglicolico.

- Estd compuesta por polimeros de dcido glicélico y lactico que se degradan por hidrélisis
quimica lo que causa minima reaccion tisular.

- La sutura se encuentra recubierta por un copolimero absorbible, lo que le resta efecto frau-
mdtico a su paso a fravés de los tejidos. Esfe recubrimienfo también ayuda a disminuir la
capilaridad mejorando asi el manejo de la sutura y su resistencia.

- Tiene una elevada fuerza de tension y la conserva por mds tiempo.

- Refencion de la fuerza fensil aproximadamente 55% la segunda semana y a las 3 semanas
un 20%. Se absorbe complefamente a los 120 dias.

- Enfre las indicaciones de la sutura de acido poliglicdlico se encuentran sufura gastrointestinal,
aponeurosis y fascias, sutura ginecoldgica, via urinaria, subcutdnea, cavidad oral, ligadura de
Vasos en general, reparacion y cierre muscular excepto hernias o eventraciones.

- Paso suave a fravés de los fejidos.

- Nuevas agujas, con mejor biselado, mayor resistencia a la fatiga.

- Producto fabricado en U.E.
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